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PRIMER 400
POLISTOF LT. 5

POLISTOF LT. 5
+L50 Col. 301 LT. 0,500

PRIMER 400

POLISTOF LT. 5
+FINISHV 16 (2 X LT. 1)

PRIMER 400

BASI
POLISTOF

POLISTOF riveste gli ambienti di una nuova essenza ai confini tra pittura cromatica e tessuto. E’ una pittura all'acqua
per l'interno ad effetto estetico tessuto vellutato o tessuto jeans. POLISTOF, essendo realizzato con avanzate tecno-
logie, offre sicurezza, resistenza e lavabilita. Inoltre questo prodotto & stato ideato per dare nuove soluzioni di arredamento per
interni, in modo da rendere gli ambienti, una volta trattati, inconfondibili per la loro raffinata eleganza.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.
Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti poi lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente
stuccare la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare. Poi applicare il PRIMER 400 solo sulle parti stuccate.
Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una mano di PRIMER 400 colorato e diluito al 10 - 20% con acqua. Se invece le superfici
sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una mano di PRIMER 400 colorato e diluito al 10 - 20% con acqua. Dopo 4
ore a 20°C, procedere con I'applicazione del POLISTOF.
Supporti Nuovi. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare il
PRIMER 400 solo sulle parti stuccate. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una mano di PRIMER 400 colorato e diluito al 10 - 20%
con acqua. Trascorse altre 4 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del POLISTOF.
N.B: Per tutti gli Effetti ad eccezione dell’Effetto Tessuto Jeans, il PRIMER 400, va colorato nella tonalita simile a quella del
POLISTOF tramite le paste coloranti COLORI' o con il Sistema Tintometrico VALCLONE.
APPLICAZIONE DEL POLISTOF.
1) Effetto Tessuto Vellutato: applicare il POLISTOF con il Rullo PV 95 oppure a spruzzo o con il Plafone COD. 43. Per 'appli-
cazione a rullo o a pennello cercare di distribuire omogeneamente il prodotto sul supporto evitando la formazione di cordonature.
Incrociare frequentemente le rullate o le pennellate e con I'ultimo passaggio in verticale, portando a termine, senza interruzione,
la parete iniziata. Dopo circa 6 - 8 ore a 20°C, procedere con I'applicazione della seconda mano di POLISTOF con le stesse
modalita sopra descritte. Per applicare il POLISTOF a spruzzo, diluire il prodotto con circa il 10% di acqua. Utilizzare una pistola
con serbatoio superiore, ugello di diametro 2,5 mm, con una pressione di 3/5 atmosfere e ad una distanza dal supporto di 30 - 50
cm. Applicare una prima mano di POLISTOF in senso orizzontale e dopo circa 6 - 8 ore a 20°C, applicare una seconda mano in
senso verticale, uniformando la tinta al supporto stesso.
2) Effetto Tessuto Vellutato con L50: aggiungere L50 Col. 301 a qualsiasi colore di POLISTOF e mescolare bene prima di
procedere con I'applicazione, che pud essere fatta solo a rullo o0 a spruzzo e con la stessa tecnica applicativa dell’Effetto Tessuto
Vellutato.
3) Effetto Tessuto Jeans solo per piccole superfici: aggiungere, a qualsiasi colore di POLISTOF, il FINISH V 16, TACQUA e
mescolare bene. Applicare poi una mano di mix Jeans con il Plafone COD. 43 cercando di distribuirlo omogeneamente e subito
dopo passare con molta pressione il pennello, ma questa volta scarico di pittura, dall’alto verso il basso o viceversa, per ottenere
I'Effetto Jeans Verticale ad una mano.
Dopo 3 - 4 ore a 20°C applicare, sempre con il Plafone COD. 43, una seconda mano di mix Jeans anch’essa in modo uniforme
e passare nuovamente con molta pressione il Plafone scarico di pittura, ma questa volta da destra verso sinistra o viceversa,
per realizzare I'Effetto Jeans Incrociato (a due mani).
N.B: Questo Effetto va eseguito con il mix Jeans bagnato per cui I'applicazione va portata a termine senza interruzioni per non
fare asciugare il prodotto. Utilizzare un contenitore piu grande per versare e miscelare bene tutti i prodotti del mix Jeans.
PROTETTIVO:
Si consiglia I'uso di una o piu mani con Rullo PV 95 o a pennello del protettivo acrilico all’acqua FINISH V 16 su tutte le super-
fici soggette a contatto ed usura. Il FINISH V 16 protegge le superfici e le rende lavabili, non solo con acqua, ma anche con
detergenti comuni.
DATI TECNICI:
Diluizione: il PRIMER 400 va diluito al 10 - 20% con acqua; il POLISTOF ed il FINISH V 16 sono pronti all’'uso.
Resa: PRIMER 400 circa LT. 1 per 11 - 12 mqg una mano a copertura in base all'assorbimento del supporto.
POLISTOF Effetto Tessuto Vellutato ed Effetto Tessuto Vellutato con L50: LT 1 per 3,5 - 4 mq per due mani.
POLISTOF Effetto Tessuto Jeans ad una mano: LT 1 per 12 - 14 mq.
POLISTOF Effetto Tessuto Jeans a due mani: LT 1 per 4 - 5 mq.
FINISH V 16 circa LT. 1 per 16 - 18 mq una mano.
Confezioni: POLISTOF é disponibile in confezioni da LT. 1 - LT. 5; il PRIMER 400 & fornito in confezioni da LT. 0,750 - LT. 2,5 -
LT. 5; L50 Col. 301 & disponibile da LT. 0,100 - LT. 0,500; il FINISH V 16 ¢ in confezioni da LT. 0,250 - LT. 1.
Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
Essiccazione: fuori polvere dopo circa 2 ore a 20°C. Asciutto dopo circa 8 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla
temperatura dell’'ambiente.
Resistenza: dopo il completo indurimento, rimane una pellicola elastica che fornisce una buona resistenza all’acqua, alle intem-
perie, agli urti ed alle normali abrasioni. Lavabilita: con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall’applicazione.
Pulizia attrezzi: con acqua.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo I'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
Stabilita: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:
Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondante-
mente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE:
Le informazioni soprariportate sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non
ci assumiamo alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo completo su una piccola
parete per verificare la perfetta riuscita dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorati-
vi ottenuti, poiché il POLISTOF si compone di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda dell’'umidita, del calore,
della ventilazione ed in base alle modalita di applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria personalizzazione. Le tinte
possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure tra una partita e I'altra. In tal caso, onde evitare diversita di colo-
re ad applicazione avvenuta, € necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore grande prima di iniziare I'applicazione.

POLISTOF decorates rooms in a completely new style, blurring the line between coloured and fabric-effect paint. It
is a water-based paint for indoor use and can be used to create velvet or denim fabric effects. POLISTOF, created
using cutting-edge technology, is safe, durable and washable. Furthermore, this product was designed to offer new interior
design solutions, bringing distinctive, stylish and elegant finishing touches to every living environment.
SURFACE PREPARATION.
Old Surfaces. Remove old non-adhering and peeling paint, then wash using water and a suitable soap product. Next, use
a filler to repair the surface. When dry, sand. Then apply PRIMER 400 to the filled parts only. After approximately 4 hours
at 20°C, apply a coat of PRIMER 400 coloured and diluted 10 - 20% with water. If, however, the surfaces are clean and
not peeling, apply a coat of PRIMER 400 diluted 10 - 20% with water. After 4 hours at 20°C, proceed with the application
of POLISTOF.
New Surfaces. Use a filler to repair the surface. When dry, sand and apply PRIMER 400 to the filled parts only. After
approximately 4 hours at 20°C, apply a coat of PRIMER 400 coloured and diluted 10 - 20% with water. After a further 4
hours at 20°C, proceed with the application of POLISTOF.
N.B.: for all the Effects except for Jeans Fabric Effect, PRIMER 400 should be coloured in a shade similar to that of the
POLISTOF using COLORI colouring pastes or the VALCLONE Dispensing System.
APPLICATION OF POLISTOF.
1) Velvet Fabric Effect: apply the POLISTOF using the PV 95 roller or with a spray-gun or with the CODE 43 Brush.
During brush or roller application, try to distribute the product evenly over the surface to prevent the formation of streaks.
Make frequent criss-cross movements with the roller or brushes; complete the first surface - without interruption - with a
final vertical stroke. After approximately 6 - 8 hours at 20°C, apply the second coat of POLISTOF, using the same proce-
dure as described above. To apply POLISTOF using the spray method, dilute the product with approximately 10% water.
Use a spray-gun with an upper tank and 2.5 mm diameter nozzle, pressurised to 3/5 atmospheres, at a distance of 30 - 50
cm from the surface. Apply the first coat of POLISTOF, working in a horizontal direction; after approximately 6 - 8 hours at
20°C, apply a second coat, working in a vertical direction to achieve even coverage of the surface.
2) Velvet Fabric Effect with L50: add L50 Col. 301 to any shade of POLISTOF and mix well before applying with a roller
or spray-gun only, using the same application techniques as for the Velvet Fabric Effect.
3) Denim Fabric Effect, for small surfaces only: add FINISH V 16 and WATER to any shade of POLISTOF and mix well. Next,
apply a coat of Denim mixture using CODE 43 Brush, distributing it as evenly as possible, and go over it immediately afterwards,
pressing hard with the (clean) brush and working from top to bottom or vice-versa, to create the Vertical Denim Effect in a single coat.
After 3 - 4 hours at 20°C, still using the CODE 43 Brush, apply a second coat of the Denim mixture evenly and go over
it again with the clean Brush, pressing hard but this time moving from right to left or vice-versa, to create the Criss-Cross
Denim Effect (in two coats).
NOTE: This Effect should be created using the wet Denim mixture, and therefore the application cycle should be completed
without interruption so that the product does not dry out. Use a fairly large container for pouring and thoroughly mixing all
the products in the Denim mixture.
PROTECTIVE AGENT:
We recommend using Roller PV 95 or a brush to apply one or more coats of the protective water-based acrylic product
FINISH V 16 to all surfaces which are subject to frequent contact or wear. FINISH V 16 protects surfaces and makes them
washable, not only with water but also ordinary detergents.
TECHNICAL DATA:
Dilution: PRIMER 400 must be diluted 10 - 20% with water; POLISTOF and FINISH V 16 are ready to use.
Coverage: PRIMER 400 - approximately 1 litre per 11 - 12 square metres to cover depending on the absorbency of the
surface.
POLISTOF Velvet Fabric Effect and Velvet Fabric Effect with L50: 1 litre per 3.5 - 4 square metres, two coats.
POLISTOF Denim Fabric Effect with one coat: 1 litre per 12 - 14 square metres.
POLISTOF Denim Fabric Effect with two coats: 1 litre per 4 - 5 square metres.
FINISH V 16 approximately 1 litre per 16 - 18 square metres per coat.
Packaging: POLISTOF is available in 1 - 5 litre packs; PRIMER 400 is supplied in 0.750 - 2.5 - 5 litre packs; L50 col. 301
is available in 100 ml - 500 ml packs; FINISH V 16 is available in 250 ml - 1 litre packs.
Application temperature: between +5°C and +30°C.
Drying: in a non-dusty environment for approximately 2 hours at 20°C. Dry after 8 hours at 20°C. Hardens after 24 hours,
depending on the temperature of the room.
Durability: after it has hardened completely, an elastic film forms to offer excellent resistance to water, weather extremes,
knocks and normal abrasion levels. Washability: washable with water and ordinary detergents 15 days after application.
Equipment cleaning: use water.
Storage: in a tightly closed container, even after use, at temperatures above +5°C and below +30°C.
Stability: approximately 2 years, if well sealed and never opened.
SPECIAL SAFETY RULES: Avoid direct contact with the skin, protect the eyes and face; in case of contact, wash imme-
diately and thoroughly with water and seek medical advice. Equipment must never be washed in watercourses, drains, etc.
USER ADVICE:
The above information is both correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are
used are not under our control, we will not be held liable for any recommendations or advice given. We recommend that
the complete cycle is tested on a small wall first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration
procedure may be continued (check the decorative effects regularly as you proceed). This is because POLISTOF contains
natural products and special resins which react to moisture, heat, ventilation and the application method. Each job will
therefore acquire its own unique character. The shades can vary from those shown in the catalogue by 20% to 30%, and
also between one batch and another. All the material should therefore be mixed in a large container before the application
process is started, in order to avoid differences in colour once the product has been applied.




POLISTOF habille les espaces d’une nouvelle essence aux confins de la peinture et du tissu. C’est une peinture a
I'eau pour intérieur rappelant le velours ou le jeans. POLISTOF est fabriqué a I'aide de technologies avancées. Il
offre ainsi sécurité et résistance tout en étant lavable. Par ailleurs, ce produit a été congu pour offrir des solutions d’amén-
agement pour l'intérieur de sorte a permettre aux espaces peints de se distinguer par leur élégance et leur raffinement.
PREPARATION DU SUPPORT.
Supports anciens. Eliminer les vieilles peintures qui s’effritent et laver ensuite avec de 'eau et du savon approprié.
Mastiquer ensuite la surface. Mastiquer ensuite la surface. Aprés séchage, poncer. Appliquer ensuite PRIMER 400 uni-
quement aux endroits traités au mastic. Aprés 4 heures a 20°C, appliquer une couche de PRIMER 400 coloré et dilué a
10 - 20% avec de 'eau. Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s’effritent pas, appliquer une couche de PRIMER
400 coloré et dilué a 10 - 20% avec de I'eau. Au bout de 4 autres heures a 20°C, procéder a I'application de POLISTOF.
Supports neufs. Bien mastiquer la surface. Aprés séchage, poncer et appliquer PRIMER 400 uniqguement aux endroits
traités au mastic. Aprés 4 heures a 20 °C, appliquer une couche de PRIMER 400 coloré et dilué a 10 - 20% avec de I'eau.
Au bout de 4 autres heures a 20°C, procéder a I'application de POLISTOF.
N.B.: Pour tous les Effets a I'exception de I'Effet Tissu Jeans, il faut colorer le PRIMER 400 dans la méme teinte que celle
de POLISTOF en utilisant les pates colorantes COLORI’ ou le systéeme colorimétrique VALCLONE.
APPLICATION DE POLISTOF.
1) Effet Velours: appliquer POLISTOF avec le rouleau PV 95, par pulvérisation ou avec la brosse COD. 43. Pour I'ap-
plication au rouleau ou au pinceau, répartir de maniere homogéne le produit sur le support en évitant la formation de
rainures. Croiser fréquemment les coups de rouleau ou de pinceau en terminant par un passage vertical. Veiller a achever
une paroi entamée. Apres 6 a 8 heures a 20 °C, procéder a I'application de la deuxiéme couche de POLISTOF selon la
méthode utilisée précédemment.
Pour appliquer POLISTOF par vaporisation, diluer le produit avec environ 10% d’eau. Utiliser un pistolet avec godet
supérieur et une buse de 2,5 mm de diametre avec une pression de 3/5 atm a 30 - 50 cm du support. Appliquer une pre-
miére couche de POLISTOF horizontalement et aprés 6 a 8 heures a 20°C, appliquer une deuxieme couche verticalement
en uniformisant la teinte sur le support méme.
2) Effet Velours avec L50: ajouter le L50 Col. 301 a n'importe quelle variante de POLISTOF et bien mélanger avec de
procéder a I'application qui devra étre faite exclusivement au rouleau ou par pulvérisation, comme pour I'effet Velours.
3) Effet Jeans uniguement pour les petites surfaces: ajouter a nimporte quelle couleur de POLISTOF, le produit
FINISH V 16 et 'TEAU. Bien mélanger. Appliquer ensuite une couche de mélange Jeans avec la brosse COD. 43 en veillant
a répartir le tout de maniére homogéne. Passer ensuite en appuyant le pinceau vide, de haut en bas ou de bas en haut
pour obtenir I'effet Jeans vertical en une couche.
Aprés 3 a 4 heures a 20°C, appliquer, toujours avec la brosse COD. 43, une deuxiéme couche de mélange Jeans de
maniére homogene. Passer a nouveau en appuyant avec la brosse vide de gauche a droite ou de droite a gauche pour
obtenir I'effet Jeans croisé (en deux couches).
N.B.: Cet effet est obtenu lorsque le mélange Jeans est humide. L'application doit donc étre effectuée sans interruption
afin de ne pas laisser sécher le produit. Utilisez un grand bidon pour verser et mélanger les produits nécessaires.
PROTECTION:
Il est conseillé d’appliquer au moins une couche de protection acrylique a I'eau FINISH V 16 au rouleau PV 95 ou au
pinceau sur toutes les surfaces de contact ou d’usure. FINISH V 16 protége les surfaces et les rends lavables a 'eau,
mais aussi a l'aide de détergents standard.
DONNEES TECHNIQUES :
Dilution: PRIMER 400 doit étre dilué a 10 - 20% avec de I'eau. POLISTOF et le FINISH V 16 sont préts a I'emploi.
Rendement: PRIMER 400 environ 1 litre pour 11 - 12 m2 une couche couvrante selon I'absorption du support.
POLISTOF Effet Velours et effet Velours avec L50: 1 | pour 3,5 - 4 m? en deux couches.
POLISTOF Effet Jeans a une couche: 1 | pour 12 - 14 m2.
POLISTOF Effet Jeans a deux couches: 1 | pour 4 - 5 m2.
FINISH V 16 environ 1 | pour 16 - 18 m2 en une couche.
Conditionnement: POLISTOF est disponible en pots de 1 - 5 litres; PRIMER 400 est fourni en pots de 0,750 - 2,5 - 5
litres; L50 Col. 301 est disponible en pots de 0,100 | et de 0,500 I; FINISH V 16 est conditionné en pots de 0,250 | et de 1 I.
Température d’application: supérieure a +5°C et inférieure a +30°C.
Séchage: hors poussiére au bout de 2 heures environ a 20°C. Sec au bout de 8 heures a 20°C. Durcit au bout de 24
heures selon la température ambiante.
Résistance: une fois complétement durci, il reste une pellicule élastique offrant une bonne résistance a I'eau, aux intem-
péries, aux chocs et aux abrasions normales. Lavage: a 'eau et avec des détergents courants 15 jours aprés I'application.
Nettoyage des outils: a I'eau.
Conservation: dans un bidon bien fermé, méme aprés usage, a une température supérieure a +5°C et inférieure a +30°C.
Stabilité: 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.
CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES:
Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abon-
damment a I'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans des cours d’eau, des éviers, etc.
CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR:
Les renseignements fournis plus haut sont exacts et fiables. Les conditions d’utilisation échappant toutefois a notre con-
tréle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons d’effectuer un cycle
d’application complet sur une petite surface pour s’assurer de la réussite finale. Parachever ensuite la décoration en
gardant constamment sous controle les effets décoratifs obtenus car POLISTOF est composé de produits naturels et de
résines spéciales qui réagissent en fonction de 'numidité, de la chaleur, de la ventilation et du mode d’application. Chaque
travail aura donc sa propre personnalité. Les teintes peuvent varier de 20% a 30% par rapport au catalogue et selon les
lots. Afin d’éviter des différences de couleur une fois I'application terminée, mélanger donc le tout dans un grand bidon
avant de commencer a peindre.
N.B.: Les coloris de ce catalogue ont été réalisés par pulvérisation.

POLISTOF reviste los ambientes con una nueva esencia que esta en el limite entre la pintura cromatica y el tejido.
Es una pintura al agua para interiores, efecto terciopelo o jeans. Realizado con tecnologias avanzadas, POLISTOF
ofrece seguridad, resistencia y lavabilidad. Ha sido creado para ofrecer nuevas soluciones de decoracion interior que otor-
gan a los ambientes un caracter inconfundible por su elegancia refinada.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
Superficies Viejas.Eliminar la pintura vieja no fijada y harinosa, luego lavar con agua y jabones adecuados. A continuacion
estucar la superficie a tratar. Una vez seca, lijar. A continuacion aplicar PRIMER 400 solamente sobre las partes estuca-
das. Pasadas alrededor de 4 horas a 20°C aplicar una mano de PRIMER 400 color diluido al 10 - 20% con agua. Si por el
contrario, las superficies estan sanas y no harinosas, aplicar cubriendo una mano de PRIMER 400 color diluido al 10 - 20%
con agua. Pasadas 4 horas a 20°C, realizar la aplicacion de POLISTOF.
Superficies Nuevas.Estucar debidamente la superficie a tratar. Una vez seca, lijar y aplicar PRIMER 400 solamente sobre
las partes estucadas. Pasadas alrededor de 4 horas a 20°C aplicar una mano de PRIMER 400 color diluido al 10 - 20% con
agua. Pasadas otras 4 horas a 20°C, realizar la aplicacion de POLISTOF.
Nota: Para todos los efectos. excepto el Efecto Tejido Jeans. el PRIMER 400 tiene que ser tefiido de una tonalidad similar
a la del POLISTOF a través de las pastas colorantes COLORI o con el sistema tintometrico VALCLONE.
APLICACION DEL POLISTOF. )
1) Efecto Terciopelo: aplicar POLISTOF con el rodillo PV 95 o pulverizandolo o con el Plafén COD. 43. Para la aplicacion
con rodillo o con pincel, tratar de distribuir el producto de manera homogénea sobre la superficie, evitando la formacion
de cordones. Cruzar las pasadas de rodillo o de pincel y terminar con una pasada vertical, concluyendo sin interrupciones
la pared comenzada. Después de 6 - 8 horas a 20°C, aplicar la segunda mano de POLISTOF con la misma modalidad.
Para aplicar el POLISTOF con pulverizador, diluirlo con un 10% de agua. Utilizar una pistola dotada de depdsito superior y
boquilla de 2,5 mm de diametro, con una presion de 3/5 atmdsferas, a 30 - 50 cm de la superficie a tratar. Aplicar la primera
mano de POLISTOF en sentido horizontal y después de 6 - 8 horas a 20°C aplicar la segunda mano en sentido vertical,
uniformando la pintura sobre la superficie.
2) Efecto Terciopelo con L50: afiadir el L50 Col. 301 a cualquier color de POLISTOF y mezclar bien antes de la aplicacion,
que puede ser solo con rodillo o con pulverizador, con la misma técnica que para el efecto terciopelo.
3) Efecto Jeans sélo para superficies pequeias: afiadir a cualquier color de POLISTOF el FINISH V 16, el AGUA y
mezclar bien. Aplicar una mano de mix Jeans con el Plafén COD. 43 tratando de distribuirlo de manera homogénea e inme-
diatamente después pasar el pincel con mucha presién, pero sin pintura, de arriba hacia abajo o viceversa, para obtener el
efecto Jeans Vertical de una mano. Después de 3 - 4 horas a 20°C aplicar con el Plafén COD. 43 una segunda mano de
mix Jeans de modo uniforme y pasar el pincel nuevamente con mucha presion pero sin pintura, de derecha a izquierda o
viceversa, para obtener el efecto Jeans Cruzado (de dos manos).
Nota: este efecto se logra con el mix Jeans mojado, por lo que la aplicacion se debe realizar sin interrupciones, para no
dejar secar el producto. Emplear un contenedor mas grande para verter y mezclar bien todos los productos del mix Jeans.
PROTECTOR:
Se recomienda aplicar con rodillo PV 95 o pincel una o varias manos del protector acrilico al agua FINISH V 16 sobre todas
las superficies sujetas a contacto y desgaste. El FINISH V 16 protege las superficies y las hace lavables, no sélo con agua
sino también con detergentes comunes.
DATOS TECNICOS:
Dilucién: PRIMER 400 debe diluirse al 10 - 20% con agua; el POLISTOF y FINISH V 16 viene listo para usar.
Rendimiento: PRIMER 400 aproximadamente 1 | para 11 - 12 m?, una mano para cubrir, en funcién de la absorcion de la
superficie.
POLISTOF Efecto Terciopelo y Efecto Terciopelo con L50: 1 | para 3,5 - 4 m? para dos manos.
POLISTOF Efecto Tejido Jeans de una mano: 1 litro por 12 - 14 m2.
POLISTOF Efecto Tejido Jeans de dos manos: 1 litro por 4 - 5 m2.
FINISH V 16 aprox. 1 | para 16 - 18 m2 una mano.
Envases: POLISTOF se dispone en envases de 1y 5 |; PRIMER 400 se suministra en envases de 0,750, 2,5y 5 I; L50 Col.
301 esta disponible en envases de 0,100 litros y 0,500 litros; el FINISH V 16 se presenta en envases de 0,250 litros y 1 litro.
Temperatura para la aplicacion: superior a +5°C e inferior a +30°C.
Secado: sin polvo después de 2 horas a 20°C. Seco después de 8 horas a 20°C. Se endurece después de 24 horas seguin
la temperatura ambiente.
Resistencia: después del endurecimiento total, queda una pelicula elastica con buena resistencia al agua, a la intemperie,
a los impactos y a la abrasion normal.
Lavable: con agua y detergentes comunes 15 dias después de la aplicacion.
Lavado de las herramientas: con agua.
Conservacion: en lata bien cerrada, aun después del uso, a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.
Estabilidad: aproximadamente 2 afios en envases bien cerrados de fabrica.
NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD:
Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante
agua y consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desaglies, etc.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:
La informacién anterior es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicacién, no asumi-
mos ninguna responsabilidad por los consejos y sugerencias proporcionados. Como POLISTOF se compone de productos
naturales y resinas especiales que son afectados por la humedad, el calor, la ventilacion y la forma de aplicacion, se acon-
seja efectuar el ciclo de aplicacion completo sobre una pared pequefia para comprobar los resultados y luego proseguir
con la decoracion controlando constantemente los efectos decorativos obtenidos. Cada trabajo adquirira su propia perso-
nalizacién. Los colores pueden variar del 20% al 30% respecto del catalogo, al igual que entre una partida y otra. En tal
caso, para evitar cambios de color una vez realizada la aplicacién, es aconsejable mezclar todo el material en un recipiente
grande antes de iniciar la aplicacion.
Nota: los colores del presente catalogo se han realizado con pulverizador.

POLISTOF verleiht jedem Raum eine neue Ausstrahlung und schafft einen flieRenden Ubergang zwischen Farbanstrich und
Gewebe. Die optische Wirkung stellt eine verbliiffende Ahnlichkeit mit Samt- oder Jeansstoffen bereit. POLISTOF wird mit
fortschrittlichsten Technologien hergestellt und bietet somit Sicherheit, Widerstandsfahig und eine einfache Reinigung. Dieses Produkt
auf Wasserbasis fiir innovative Einrichtungslésungen schenkt Innenrdumen unverkennbare Einzigartigkeit dank erlesener Eleganz.
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS.
Alte Untergriinde. Alte, nicht mehr gut haftende und abbréckelnde Farbe vom Untergrund entfernen und mit Wasser und geeigneten
Seifenprodukten reinigen. Die zu behandelnde Flache verspachteln. Nach dem Austrocknen mit Sandpapier glatten. PRIMER 400 nur
auf die verspachtelten Stellen auftragen. Nach etwa 4 Stunden bei 20 C eine pigmentierte und zu 10 -20 % mit Wasser verdiinnte
Schicht PRIMER 400 auftragen. Bei intakten, nicht brockelnden Oberflachen eine pigmentierte und zu 10 - 20% mit Wasser verdiinnte
Deckschicht PRIMER 400 auftragen. Das Produkt POLISTOF kann nach 4 Stunden bei 20°C aufgetragen werden.
Neue Untergriinde. Die zu behandelnde Flache gut verspachteln. Die Flache nach der Trocknung abschmirgeln und PRIMER 400 nur
auf die verspachtelten Stellen auftragen. Nach etwa 4 Stunden bei 20 C eine pigmentierte und zu 10 - 20% mit Wasser verdlinnte Schicht
PRIMER 400 auftragen. Das Produkt POLISTOF kann nach weiteren 4 Stunden bei 20 C aufgetragen werden.
Hinweis: PRIMER 400 muss fiir alle Ausfiihrungen (Ausnahme: Jeans-Effekt) einen mit dem POLISTOF vergleichbaren Farbton erhalten.

Hierzu die Farbpasten COLORI’ oder das Farbtonsystem VALCLONE verwenden.

ANWENDUNG VON POLISTOF.

1) Samt-Effekt: POLISTOF mit der Farbwalze PV 95, in Spritztechnik oder mit dem Flachpinsel ART. 43 auftragen. Das Produkt beim
Auftragen mit der Farbwalze oder dem Flachpinsel mdglichst gleichméaRig auf dem Untergrund verteilen. Die Entstehung von Rillen ver-
meiden. Die Walzen- oder Pinselfiihrungen haufig iberkreuzen und abschlieRend eine vertikale Bewegung ausfiihren. Eine begonnene
Wand stets ganz behandeln. Nach etwa 6 bis 8 Stunden bei 20°C eine zweite Schicht POLISTOF mit der gleichen, oben beschriebenen
Technik auftragen. Fir die Anwendung von POLISTOF in Spritztechnik das Produkt mit ca. 10% Wasser verdlnnen. Eine Spritzpistole
mit oberem Tank, Diise mit 2,5 mm Durchmesser und Luftdruck von 3 bis 5 Atmosphéren verwenden. Beim Auftragen einen Abstand von
30 bis 50 cm zur Wand einhalten. Die erste Schicht POLISTOF horizontal auftragen. Nach etwa 6 bis 8 Stunden bei 20 C eine zweite
Schicht vertikal aufbringen, dabei die Farbe der Unterlage anpassen.

2) Samt-Effekt mit L50: Jeder POLISTOF-Farbe das Produkt L50 Col. 301 hinzufiigen. Das Produkt gut mischen, bevor es mit derselben
Technik wie fiir den Samt-Effekt ausschlielich per Farbwalze oder in Spritztechnik aufgetragen wird.

3) Jeans-Effekt (nur fiir kleine Fldchen): Jeder POLISTOF-Farbe das Produkt FINISH V 16 und WASSER hinzufligen. Gut vermischen.
Eine Schicht Jeans-Mischung mit dem Flachpinsel ART. 43 auftragen und das Produkt gleichméaRig verteilen. Sofort danach mit viel Druck,
diesmal jedoch ohne Farbe, Pinselbewegungen von oben nach unten und umgekehrt ausfiihren, sodass der vertikale Jeans-Effekt bei
der ersten Schicht entsteht.

Nach 3 bis 4 Stunden bei 20 C mit dem Flachpinsel ART. 43 die zweite Schicht Jeans-Mischung gleichmaRig auftragen. Anschlieend
erneut mit viel Druck und ohne Farbe Pinselbewegungen ausfiihren, diesmal von rechts nach links und umgekehrt, um den gekreuzten
Jeans-Effekt (mit zwei Schichten) zu realisieren.

Hinweis: Dieser Effekt wird mit der feuchten Jeans-Mischung erzielt und muss deshalb ohne Unterbrechungen zu Ende gefiihrt werden,
damit das Produkt nicht austrocknen kann. Einen groRen Behélter verwenden, in dem alle Produkte der Jeans-Mischung hinzugefiigt
und vermischt werden kdnnen.

IMPRAGNIERMITTEL:

Es empfiehlt sich, mit der Farbwalze PV 95 oder einem Pinsel mindestens eine Schicht des Acryl-Impragniermittels FINISH V 16 auf alle
Flachen aufzutragen, die Beriihrungen und Verschleit ausgesetzt sind. FINISH V 16 schiitzt die Oberflachen und macht sie abwaschbar
(Wasser und gewohnliche Reinigungsmittel). TECHNISCHE MERKMALE:

Verdiinnung: PRIMER 400 mit 10 - 20% Wasser verdiinnen; POLISTOF und FINISH V 16 sind gebrauchsfertig.

Ergiebigkeit: PRIMER 400 ca. 1 | pro 11 - 12 m?, eine Deckschicht je nach Absorption des Untergrunds.

POLISTOF Samt-Effekt und Samt-Effekt mit L50 fiir zwei Schichten: 1 | fiir 3,5 - 4 m2.

POLISTOF Jeans-Effekt fiir eine Schicht: 1| fiir 12 - 14 m2.

POLISTOF Jeans-Effekt fiir zwei Schichten: 1 | fir 4 - Sm?.

FINISH V 16 fir eine Schicht: ca. 1| fiir 16 - 18 m.

Lieferform/PackungsgroBen: POLISTOF: 11-5[; PRIMER 400: 0,750 - 2,51-51; L50 Col. 301: 0,100 1 - 0,500 I; FINISH V 16: 0,250 1 - 1 1.
Anwendungstemperatur: Zwischen +5 C und +30 C.

Trocknung: Staubtrocken nach ca. 2 Stunden bei 20°C. Vollkommen trocken nach ca. 8 Stunden bei 20°C. Aushartung nach 24 Stunden
je nach Raumtemperatur.

Widerstand: Nach der vollstandigen Aushartung bildet sich ein elastischer Film, der dem Produkt eine gute Bestandigkeit gegeniiber
Wasser, Witterungseinfliissen, StoRen und normalen Abrieb verleiht. Reinigung: Mit Wasser und gewdhnlichen Reinigungsmitteln 15
Tage nach dem Auftrag.

Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser.

Lagerung: Auch nach der Verwendung in gut verschlossenem Behalter bei einer Temperatur zwischen +5 C und +30 C aufbewahren.
Haltbarkeit: Etwa 2 Jahre in gut versiegelten, ungeoffneten Verpackungen.

BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN:

Den direkten Hautkontakt vermeiden. Augen und Gesicht schiitzen. Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel Wasser
spllen und einen Arzt aufsuchen. Das Werkzeug nicht in Wasserlaufen, Abfliissen usw. reinigen.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER:

Die oben aufgefiihrten Informationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserer
Kontrolle unterliegen, tibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir die von uns erteilten Ratschldge und Empfehlungen. Vor der eigent-
lichen Dekoration sollte der komplette Bearbeitungsvorgang auf einer kleinen Wand ausprobiert werden, um den jeweiligen Effekt
Uberprifen zu kdnnen. POLISTOF ist aus natlirlichen Produkten und Spezialharzen hergestellt, die je nach Feuchtigkeit, Warme, Liiftung
und Anwendungsmethode unterschiedlich reagieren. Jede Bearbeitung erzielt daher eine individuelle Pragung. Die Farbténe kénnen
um 20 bis 30% vom Katalog abweichen. Ebenso kdnnen auch die Chargen unterschiedlich ausfallen. Daher ist es zur Vermeidung
von Farbunterschieden im Endergebnis notwendig, das gesamte Material vor der Aufnahme der Arbeiten in einem groen Behélter zu
vermischen.

Hinweis: Die Farben des vorliegenden Katalogs sind in Spritztechnik realisiert.

HRBH POLISTOF ambijentima daje jedan sustinski novi izgled koji granici izmedu boje i tkanine. To je boja na bazi
sa naprednim tehnologijama, nudi sigurnost, otpornost i perljivost. Pored toga ovaj proizvod je osmisljen da daje
nova rjesenja pri uredenju interijera, na nacin da su ambijenti uredeni Polistofom neuporedivi po svojoj rafiniranoj
eleganciji.

PRIPREMA POVRSINE.

Stare povrsine. Eliminirati stare otpadajuce slojeve boje, ako je to potrebno povrsinu oprati adekvatnim sapuni-
ma te je pripremiti visestrukim gletovanjem i brusenjem. Nakon potpune pripreme zida nanijeti PRIMER 400 na
gletovane povrsine. Nakon cca 4 h pri 200C nanijeti jednu ruku PRIMER-a 400 toniranog i razrijedenog 10 - 20% s
vodom. Ako su povrsine koje se boje zdrave i nisu prasnjave dovoljno je nanijeti jednu ruku PRIMER-a 400 toniranog
i razrijedenog 10 - 20% s vodom. Nakon 4h pri 200C nastaviti sa nanosenjem POLISTOF-a.

Nove povrsine. Adekvatno gletovati i pripremiti povrsinu brusenjem. Nakon susenja nanijeti PRIMER 400 na gle-
tovane povrsine. Nakon 4 h pri 200C nanijeti jednu ruku PRIMER-a 400 toniranog i razrijedenog 10 - 20% s vodom.
Zatim nakon 4 h pri 200C nastaviti s nanosenjem POLISTOF-a.

N.B: Za sve efekte osim Efekta Jeans, Primer 400 se tonira u sli¢cnom tonu POLISTOFA pomocu pasta za toniranje
COLORI'ili po Tintometrijskom Sistemu VALCLONE.

NANOSENJE POLISTOF-a.

1) Efekt barsunaste tkanine: nanijeti POLISTOF sa valjkom PV 95, $pricom ili ¢etkom COD. 43. Pri nano$enju POLI-
STOF-a sa valjkom ili cetkom nastojati distribuirati proizvod $to ravnomjernije po zidu izbjegavajuci formiranje naku-
pina i brazdi. Cesto ukrstati poteze a posljednje poteze izvoditi vertikalno od vrha do dna zida bez prekida. Naro¢ito je
vazno da se jedan zid uradi kontinuirano i bez prekida i uvijek uz zavrine vertikalne poteze od vrha pa do dna. Nakon
6 do 8 sati pri 20°C nastaviti sa nanosenjem druge ruke POLISTOF-a na gore opisani nacin.Pri nanosenju POLISTOF-a
Spricom, razrijediti ga s 10% vode. Koristiti Spricu sa gornjim rezervoarom, otvora dizne 2,5 mm, te pritiska od 3/5 at-
mosfere, $pricajuci povrsinu sa udaljenosti 30 - 50 cm. Prvu ruku POLISTOF-a $pricati u horizontalnom smjeru te nakon
6 -8 h pri 20°C nanijeti drugu ruku POLISTOF-a ovaj put $pricajuci vertikalno nastojeci da se povrsina potpuno ujednaci.
2) Efekat barsunaste tkanine sa L50: dodati L50 Col. 301 u bilo koju nijansu POLISTOF-a te ga dobro promijesati
prije upotrebe. Nacin upotrebe je potpuno isti kao za efekat barSunaste tkanine gore opisan s tim sto se moze izve-
sti samo Spricom ili valjkom.

3) Efekt Jeans samo za manje povrsine: dodati bilo kojoj nijansi POLISTOF-a, FINISH V16, VODU, i sve zajedno
dobro izmijesati. Nanijeti jednu ruku smjese JEANS sa ¢etkom COD. 43 nastojeci da se boja $to ravnomijernije ra-
sporedi te odmah nakon toga ¢etkom bez boje preci povrsinu vertikalnim potezima sa dosta pritiska kako bi se
dobio vertikalni efekt JEANSA iz jedne ruke. Nakon 3 - 4h pri 20°C nanijeti drugu ruku smjese JEANS ¢etkom COD. 43
rasporedujuci boju $to ravnomijernije te odmah potom povrsinu preci cetkom bez boje horizontalnim potezima s
lijeva na desno ili obrnuto vrsedi jak pritisak na povrsinu kako bi se dobio efekt JEANS ukrsteni iz dvije ruke.

N.B: Ovaj efekt treba izvesti dok je boja na zidu mokra kako bi se ¢itava povrsina zida radila u jednom komadu bez
prekida. Koristiti vecu posudu kako bi se sve komponente smjese JEANS dobro izmijesale.

ZASTITA: Savjetuje se zastita jedne ili vise ruku FINISH V 16 akrilnog premaza koji se nanosi valjkom PV 95 svih
povrsina koje su izlozene diranju i koristenju. FINISH V 16 Stiti povrsine te ih odrzava perivima ne samo sa vodom
vec i deterdzentima.

TEHNICKI PODACI:

Razrjedivanje: PRIMER 400 se razrjeduje 10 - 20% s vodom. POLISTOF i FINISHV 16 su spremni za upotrebu. Utrosak:
PRIMER 400 cca LT. 1 za 11 - 12 m? u jednoj ruci.

POLISTOF Efekt barSunaste Tkanine i Efekt barSunaste tkanine sa L50: LT.1 za 3,5 - 4 m? u dve ruke.

POLISTOF Efekat Jeansa u jednoj ruci: 1LT.za 12 - 14 m2

POLISTOF Efekat Jeansa u dvije ruke: 1 LT.za 4 - 5 m2

FINISHV 16 oko 1 LT. za 16 - 18 m? u jednoj ruci.

Pakovanja: POLISTOF je raspoloziv u pakovanjima od LT. 1 - LT. 5; PRIMER 400 u LT. 0,750 - LT. 2,5 - LT. 5; L50 Col. 301
raspoloziv u pakovanjima LT. 0,100 - LT. 0,500; FINISHV 16 LT. 0,250 - LT. 1.

Temperatura nanosenja: od +5°C do +30°C.

Susenje: suh na prasinu nakon 2 h pri 20°C. Suh nakon 8 h pri 20°C. Potpuno otvrdnjava nakon 24 h u zavisnosti od
temperature ambijenta.

Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja, ostaje jedan elasti¢ni sloj koji ¢ini boju otpornom na vodu, na razne
uticaje, udare i normalno habanje.

Perljivost: sa vodom i deterdzentom 15 dana nakon nanosenja.

Ciséenje alata: s vodom.

Cuvanje: u zatvorenim originalnim kanticama pri temp. od +5°C - +30°C.

Trajnost: 2 godine u neotvorenim originalnim kanticama.

NAROCITE NORME SIGURNOSTI:

Izbjegavati direktan kontakt sa kozom, zastititi oci i lice, a u slu¢aju kontakta sa bojom odmabh isprati te dijelove
tijela sa puno vode te odmah konsultovati ljekara. Alat ne treba prati na nacin da prljava voda ide u kanalizaciju.
OBAVLJESTI ZA KORISNIKE:

Gore date informacije su ta¢ne i decidne. Ipak bududi da uslovi izvodenja nisu pod nasom kontrolom ne prihvatamo
nikakvu odgovornost za date savjete i sugestije. Savjetuje se da se uradi kompletan ciklus nanosenja na nekom
manjem zidu kako bi se vidio konacan rezultat a tek potom nastaviti sa bojenjem svih zidova uz konstantnu kon-
trolu dobijenih efekata, jer POLISTOF je napravljen od prirodnih komponenti i specijalnih smola koje reaguju na
vlaznost, toplotu, strujanje zraka te na nacin nanosenja. Dakle svaki posao sa ovim materijalima dovesti ¢e do perso-
nalizacije dobijenog efekta. Nijanse mogu varirati u odnosu na katalog 20 - 30% kao i uslijed razlicitih isporuka boje.
U tom sluc¢aju da bi se izbjegle razlike u boji potrebno je zamijesati svu potrebnu boju u jednoj posudi.

N.B: Boje ovog kataloga uradene su Spricanjem.




EREECDREBENC 7 7 7 ) v V DR E G S INETICR VLT 7 AF v —,
ALy MEHES T = A B O BUK TR A B T 2 R Y A S 7 IR o Beii & il o
THHFE S 47 NS FH D K PE SRR 3, B AT 3 ME M & WTAE O IR K PRS2t A | 2o Ml i
N8 BEREED L 52D il A T E T, RV AR 71 LA TS 7R o IR %2 5.
ZASS LRy RIS A T 7R ZED T DI 7D TY,
S o HEfi I DL
PSRRI HLD BT SR ESE B 22 A TR LT 22w Kl 2 A v afl: 1
L M DML 7 SHTREEMPT O TRZF T, 7 I/ +—400% 2% v afl: LIF L%
HRITICDAREEA LT 720, Kl 20°CTHIAR 2, 10 - 20% DK THATRL 7245 (aF A D
774 = —400% %A L £ 3, RE D THEIDLTHLRWIREBOS 412,10 - 20%9D
KT E AT AD 774~ —400% — LD L7, 5d20°CT4RfE % . RY A7 D
AT E RO TS,
FLOLIM  HINEU CTEAR L 72\l b) 72 28w afl: EiF 2B 2w 3, i20565%
MR T HTHEZ TS T4 2-400% A% v afl: L L7153 DAL L T2 E W0, Al
20°CTHIAHEIEE. 10 - 20% DK THTRL 2B IFHAD 754 < —400% B4 L £, K
20°CTHUC A R YA P 7 DEAIZIRD TS W,

FE: T ERCIRTOZ 7227 FTld, an ) EWEEN B ERS B VIEY 7L om
VTS AT L E M ST BAIT HARYA L7 DEKICE DY T 742 —400% 5 LT
72Z0,

RYAL7 DEAG

1) LRy MEHIEE: RYAF7 280 —5 —PV 95 A7 L —H 5013743 THAL
LET, 0—5 =T CEBATT 28413, e TE RV EITHEE LAY S, &z —IC
BTSN, =T — 0T 25 E S5 1) 4B S CHAZ 8 272400 RBIET 1Ic 8
il FEZ F 9, 0@ P CEAME AT T IBVIRD L BE R R F CIBDKZ D X912 T
I, A20°CT6 — 8Rf[E:, —EHEMUEH T EHOEAI 2 B I > TSI,
AT L —TOEAZ, AVAL7Z210%DKTAIRL T SMH LTS, 7> 758 B>
WZEAMLE 3/55ETELE2,52 VD %ML HMD 530 — 50cmifE LT EAR LK
EEO B NCRY AL 7% —JEHRD LE T, Xi20°CT6 - SIRFI#E, —FEEIMEST i ¥k
M EZCEFED LI EIF T,
2) L50ZMA 7z~ L~y MEHLEH: BEFADEDARY AR 71CL500 755 —301 %M1 A, EAii b
IZL 2D IR TS 0, ALy MEHHOBAT TR LA TRT, v—7—b LAY
L —TEA LTI,
3) T2 NS OBAAHI DA BIFADEDRY AL712, 74 =y > aVI6EKZ AT
Lo DR T2 S0, B BN r A3 2 i > T IRAWE LT DIV EHIT B LT,
Z D% GRAW D I OIS DT 7T THGIE I 2 02 e S SR H7 1S 7= L A2 D B k%
DK HEPDITHEZ F T (—SEED),
Adi20°CT3 — 4RI, JalZEERIU N7 2l > T EHO WA 2TV 3, IR Z R L
KT —ICEAT L7 & HEER O E ) CIROTR & A 7 012D 77 2l > CE A &2 AL
RFE TN S ERR A AT ST IS R B L MR ERCR DS AR LI kD e T = A AR HB O BT
ZOLTURI B (S D),
F= LA, z%frmmrnuﬁﬁ CE IRV ETOT B LK
L EBAAEEITW T2 2L RBETEB I 2> WS, T A E i I3 8 o ¥kt
ZHHL ETOTHRAEZ Loo D BHETE S L) Ic RERAME AL TS v,

aA—FAVT
WA DS RS IS Ko CTBEFE S 2N B 28 AR a—T 4 v 7 HID 74 =y aVIeE
—HEL LR IFZNLL BEATT B2 e B LET, 74 =y a V16 Mo —5 —PVI5y
LN TEAT LTS O A 2 M L KIZD BB AD T E I 72 el 2 VT ¥k
W2 LD ISR D £ T,
FIZANT—H:
T 774<—4001210 - 20%DKTHRLTLES VL, KYRAF7E74 =92 aVI6IEZD
EEMHHGELTET,
iﬁ%ﬁﬁ:) 7'54=2—400 1V v bLdH7zh11l - 12 Sl A=V (D, S OWRIE
[ LES
RYZRE7 LRy MEHTTE LOLS0Z M A 7 ~L~Ny MEHFE: 11Uy bLdhich AFI3,5
- Ani(TJEHED)

(—JE®D): 1Y v bLdhhl2 - 14nd

AVAL7 TP (CHEEED): 1Yy MLdH7h4 - 5nd
74=v2aV16 1)y LdHD16 - 18ni (- EEERD)
K RYRAL7: 1Yy L 5Yv LAY 75A4<—400: 750ml. 2,59 ML 5Yv L

L5077 —301: 100ml, 500mIADH 74 =»aV16: 250ml, 1Y FLAD
WARIRF O IE UL @ 5°CLA E30°CLA T,

HZRRERT: CE B2V 0 X)) IS L RIR20°C TR, IR EE I 1 g bz
JEL AVRIREICD X0 F 3 D24 5 I LA R L £ 9

Wi 52 Al BRI ST 5 o 7245 T 50 ISR S 40 A5y oMk T2 S S L
I APEZ FEIE L £937,

MPEt: A% 15 H TR MR 2 Pe Al CUeif S il BB IS 22 D £ 97,

i DY« K THEHL LI,

BRI B TH | Loh b B 7RIECRIR5°Co> 5 30°CORTRE LT 2 E W,
LEME AR OZEDF v FVHE > T B IRIE T2,

LANTHBH L DI

BRI OV EIIT LTS HEFZRFLI L, bU"@%HL‘ Blas D78
EFT I/ B DK THROIRL BRI DS W2 521 5 2 &, SAiil B & P L 72K I HEK
WIS E 72\ TS,

fESEZ ~DITTE:

LSRR E TR 2 2 TORMRICEADIZH D A, L L7ad3s S22 10 B
NERBIEDS, ZITIREESN D 7 PN RLFREICTOWT S VD B TR AW ER
Ao AN A METR T 27201 EFTREDHNL 70\ NS iy T ) LR Z R LT
W, RYR 7 AT BRI OMLE ML IR0 T KOEA /TS K> TG A 0 DRk
7RIS & FARIFRE 2 S LT 5 78 B Af 1 e b b RE A S SR 2 BB IS T = v 7 L 2 D3O AF
D HUREI O, ZOMR  EAEET LA R E EAHTETL L) vy M
72 & AFHIE A & B TN T20%75> 5 30% DR D BERH D FT, 204 L
fﬁ0Hg;)é?zé}‘]ﬁiﬁ&%@’&i&ﬁé%%ﬁ;%%?%\@ﬁﬁﬁt:k?&ﬁ%&f\%’(@ﬁﬂ%i<‘2F'a
BTLLEE D

R AT DRRIZ AL —CTEAL AL P72 DT

@ HoBbili Matepuan aAna nomelyeHnii POLISTOF ABnAeTcA Yem-TO CPefHMM MeX[y XPOMaTUYeCKOW WUBOMACHIO 1
TPUKOTaXHbIM MONOTHOM. 3TO MOKPbITUE Ha BOAHOM OCHOBE 1A BHYTPEHHIX paboT ¢ GapxaTHbiM ddekTom mnm
3GHEKTOM «PKUHCOBOW» TKaHM, U3rOTOBNEHHOE C MPUMEHEHWEM MepefoBbIX TEXHOMOTWA W rapaHTMpylollee HaaeXHOCTb,
MPOYHOCTb 1 BNAroCTOMKOCTb. Kpome 3T0ro, aHHOEe NOKpbITME MPUBHOCAT COBEPUIEHHO HOBble pelleHns B 0ByCTPONCTBO
VHTEPbePa, fieNan NoMelLeHIe YHUKabHbIM B CBOEV U3bICKaHHOI 3neraHTHOCTM.

MOAroTOBKA OCHOBAHMA:

Crapbie TH. YaanuTe oTC Al W NOTPECKABLLYIOCA CTapylo KPacKy C MOBEPXHOCTM 1 BbiMOITe ee BOAOM ¢
Ha[exallMiA MOIOLLIAMIA CPeACTBaMIA. 3aTeM TujaTenbHO 3alTyKaTypbTe obpabaTbiBaembie noBepxHOCTX. Mocne BbiChixaHus
obpaboralite HaxpgauHoi Gymaroi. 3atem HaHecuTe rpyHTOBKY PRIMER 400 TOMIbKO Ha 3allTyKaTypeHHble yuacTkit. MpumepHo
uepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHeCTH OANH CNIOI LBETHOI rpyHTOBKYM PRIMER 400, pasbasneHHolt Bogoit Ha 10 - 20%. Ecnmn
e MOBEPXHOCTY MPOYHbIE 11 He MOTPECKABLINECA, HAHECT OMH MAOTHbIN CI0i LUBETHOI rpyHTOBKM PRIMER 400, pasbasneHHoi
Bofo Ha 10 - 20%. Yepes 4 uaca npu Temnepatype 20°C HaHecTn POLISTOF. HoBble noBepxHocTu. TijatenbHo alutykatyputb
obpabarbiBaemble MoBepxHOCTH. [ocne BbiCbixaHmA 06paboTaTb Hax/auHoil Gymaroi 1 HatecTu rpyHToBky PRIMER 400 Tonbko Ha
3alUTyKaTypeHHble yyacTku. MpumepHo Yepes 4 yaca npy Temnepatype 20°C HaHeCTV OAMH oA LBeTHOIA rpyHTOBKM PRIMER 400,
pa36aBneHHol1 Bogoit Ha 10 - 20%. Yepes 4 vaca npu Temneparype 20°C HaHectvt POLISTOF.

NPUMEYAHME: [Ins Bcex 3hdbekToB 3a ucknioueHrem sddekra [xmHcosas Tkaub PRIMER 400 cneflyeT okpacuTh B LBET, NOAOGHbIN
POLISTOF kpacauieit nactoit COLORI'unn Turtometpuyeckoit cuctemoit VALCLONE,

HAHECEHUE MOKPbITUA POLISTOF:

1) BapxaTHbiii 3¢pdekT: HaHecTn nokpbiTue POLISTOF ¢ nomowpio Banuka PV 95, nucToneTa-pacnbinuTens win niockon
KICTbi0 apT. Ne 43. M1 HaHeCeHUN BanvKOM MM KICTbIO CTapaTbCA PaBHOMEPHO pacnpeaensaTb MaTepuan Ha NOBepXHOCTY,
m3beran 0bpa3oBaHMA NOATEKOB. HaHOCUTL BanMKaMy MAM KUCTAMI MEPEKPECTHBIMIA ABIKEHUAMY, MOCNEAHUE ABUKEHMUA
10 NOBEPXHOCTM I0MHbI ObiTb B BEPTUKANbHOM HanpaBfieHy; NPy 3TOM NPOLIECC HaHECEHIA [JOMKEH BbINONHATLCA BbICTPO
1 6e3 nepepbiBoB. MpUmMepHO Yepe3 6 - 8 4acoB CyLKM npu Temnepatype 20°C HaHecuTe BTOPO C/ioit nokpbitua POLISTOF
BbILLEONMCaHHbIM Criocobom. [lns HaHeceHns nokpbita POLISTOF ¢ nomolublo MucCToneTa-pacnbinutens passectu npopyKt
C BOJOW MpuMepHO Ha 10%. Mcnonb3oBath NNCTONET-PACbINNTENb C BEPXHUM Gaukom 1 AvamMeTpoM GOPCYHKM 2,5 MM,
nop pasnenem 3/5 atmochep Ha paccrosHum 30 - 50 cm ot nosepxHocTi. Mepsblit cnoit nokpbita POLISTOF Hawectn
B TOPU30HTANbHOM HanpasneHn, 1 nocne 6 - 8 4acos Cywki nNpu Temnepatype 20°C HaHeCTW BTOPOIA CMIOIA, HO yxXe B
Bep OM HanpaBneHuy, pacnperienas Kpacky ro noBepxHOCTA.

2) it 3pdexT c uc L50: nobasuTb npoaykT L50 uget 301 B nto6oi ugeT nokpbitia POLISTOF u TwatensHo
nepemelliaTb Nepefj HaHeceHeM; HaHOCUTb PEKOMEHAYeTCA UCKMIOUMTENbHO BaNKOM MM N CTONETOM-PACTIbTATENEM 1 TaKIM Xe
06pa3om, kaK OnMCbIBAETCA /1A HaHECEHNA C Lienblo OCTIKeHMA bapxaTHoro sdekTa.

3) «[KNHCOBbII» 3pPeKT ToNbKo Ha HebonblMX MoBepxHOcTAX: B fioboii LeT POLISTOF pobasutb FINISH V 16,
ACQUA 1 TwartenbHo nepemeluatb. HaHecTu oguH cnoit cmeci Jeans nNoCKol KUCTbio apT. N2 43, cTapadcb paBHOMEPHO
pacnpepenaTb Matepuan, 1 cpasy xe noce 3Toro NPOBECTU KUCTbIO ANA CHATUAA U3NMILKOB KPacKM, CUMbHO Mpukas ee
K MOBEPXHOCTY, B HanpaBieHNn CBEPXy BH3, N Hao60pOT, ANA AOCTUXEHNA «[KNHCOBOrO» dddeKTa C BEPTUKaNbHOI
TeKcTypoit. Yepes 3 - 4 yaca cylwku npu Temneparype 20°C nnockoit KUCTbio apT. N2 43 HaHecTw BTOpoil cnoid cvecu Jeans,
CTapancb TaKxe pacnpefenaTb MaTepuan PaBHOMEPHO Ha MOBEPXHOCTY, 11 3aTeM 3aHOBO MPONTUCH KUCTbIO 1A CHATUA
W3NINLIKOB KPacKK, CUIbHO NPUXaB ee K NOBepPXHOCTW, HO B 3TOT pa3 Crnpasa Haneso, unu HaOﬁOpOT, ANA JOCTVXKEHWA
«[lXnHCOBOTO 3¢deKTa» C nepeKpPecTHoII TEKCTYpoit (B iBa CNOA).

Mpumeyanme: [laHHbii SOEKT AOCTUrAETCA NI CMONb30BAHIN BNaXHOI CMECH Jeans, NO3TOMY HaHOCUTL MPOAYKT CnedyeT
6bICTPO 1 6e3 nepepbIBoB, UTO6bI He AaTb eMy BbICOXHYTb. MCMonb30BaTh 60NbLLYI0 @MKOCTb, NO3BONAIOLLYIO BUTATH 1 TLIATENHO
nepemelliaTb BCe COCTaBNAILLME CMecy Jeans.

3ALUUTHOE CPEACTBO: PekomeH/yeTcA HaHeCTH C MoMOLLblo Banvka PV 95 wan KUCTU OfMH WK 1Ba CNIOA aKpunoBOro faka
Ha BoHol ocHoe FINISH V 16 Ha Bce noBepxHOCT, NofiBepeHHble YacToMy ucnonb3osaHmio. Cpeactso FINISH V 16 sawmuwaer
NOBEPXHOCTM, fienas BO3MOXHbIM X MbiTbe He TOfbKO BOION, HO 1 OBbIUHbIMM MOIOLLMMI CPEACTBAMM.

TEXHWYECKUE JAHHBIE:

Passepenue: PRIMER 400 passogutca Bofoii Ha 10 - 20%; Mokpbitne POLISTOF u FINISH V 16 noctasnaiotca B rotoBom K
VCNONb30BAHMIO BUAE.

Pacxop: PRIMER 400 npumepHo 171 Ha 11 - 12 M2 B 0ANH C10/A B 3aBACUMOCTYA OT BIUTBIBAIOLLEN COCOGHOCTI OCHOBAHMWA.
POLISTOF BapxatHblii 3¢ eKT 11 6apxatHblit 3pdekT ¢ L50: 171 Ha 4 - 5 m2.

POLISTOF S9dEKT (pKMHCOBOI» TKaHW B OAVH CNOW: 1 1 Ha 12 - 14 M2.

POLISTOF ScbeKT «KmHCoBOVt» TKaHW B 1Ba CNIOA: 1 /1 Ha 4 - 5 M2.

FINISH V 16 B ofvH cnoii: npumepHo 111 Ha 16-18 M.

Ynakoeka:

POLISTOF - B ynakoskax no 1-51;

PRIMER 400 - B ynakoskax no 0,750-2,5-5 n;

cpencteo L50 uset 301 - B ynakosKax no 0,100 - 0,500 n;

3awmTHoe cpeactso FINISHV 16 - B ynakoskax 0,250 - 1 1.

Temneparypa HaHeceHus: Bbile +5°C v Huxe +30°C.

CywKa: B HenblIbHOM NOMELLeHIM NPUMEPHO 2 Yaca npu Temnepatype 20°C. MonHoe BbicbixaHKe 3a 8 Yacos npu Temnepartype 20°C.
3aTBeppeBaHie 3a 24 Yaca B 3aBICMOCTIA OT TEMNEPATYPbl MOMeLLEeHNA.

MpouHoCTb: Mocne MONHOTO 3aTBep/eBaHNA 06PasyeTca Npo3payHan MieHKa C XOPoLUeid YCTOMYMBOCTbIO K BOAE, BAare, yapam
11 06bIYHOMY TPEHuHo.

MoiiKa: BOf10/A 11 OGbIYHbIMY MOKOLIVIMY CPEACTBAMIA Yepe3 15 el MoCne HaHeceHuA.

OuMCTKa MHCTPYMEHTa: BOJO.

XpaHeHue: B MNIOTHO 3aKPbITO XeCTAHOM 6aHKe, Aaxe HauaToif, npu Temnepatype ot +5°C fo +30°C.

CpoK XpaHeHuNs: NP1MEepHO 2 rofja B LieNoli OPUrUHaNbHON yraKoBke.

OCOBbIE MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTW: 136erath npamoro nonafaxia Ha KXy, 3alLuTuTb rasa v auwo. B cnyyae nonagaxua B
7132 U Ha KOXY He3aMe/ITeNbHO MPOMbITb BOFOV 1 06PaTUTLCA K Bpady. He MbiTb MHCTPYMEHTbI B peKaX, CTOUHbIX BOfiaX U T,
MPEQYNPEXAEHWNA AN1A MOJIb3OBATE/IA: MpuBeaeHHble Bbile CBejeHNA ABNAIOTCA TOYHbIMIA. TeM He MeHee, NOCKONbKY
Mbl He B COCTOSHUM KOHTPOMMPOBATb YCNOBMA KaXAOTO OTAEbHOTO MPUMEHEHMWA, Mbl He Gepem Ha ceba HUKaKoi
OTBETCTBEHHOCTU 3a MPUBEEHHbIE PEKOMEHAALMI 1 UHCTPYKLMI. PEKOMEHAYeTCA BHauane nokpacutb NpobHbIii y4acTok
CTeHbI MOMHBIM LWKIIOM 06paboTKi AN1sl MPOBEPKY XKENaeMOro PesybTaTa, a 3aTem MpucTynuTb K OTAENKE BCEl MOBEPXHOCTH,
HenpepbIBHO MPOBEPAA NONyYAeMbIit JeKOPATUBHbIN 3ddeKT, TK. NoKpbiTue POLISTOF coCTOMT 13 HaTypanbHbIX BELECTB 1
cneuuanbHbiX CMOA, NO-PasHOMY pearvpylowmnx B 3aBUCUMOCTL OT CTeNeHW BNAXHOCTW, TeMNepaTypbl, BEHTUNALUA 1
MeToia HaHeceHus. Kaxaas pabota nproGpeTaeT HenoBTOPMMBIN NHAVBIAYAbHBIN XapakTep. OTTEHKN MOTYT OTINYATLCA
OT NpUBEZIEHHbIX B KaTasnore 06pa3Los Ha ot 20% A0 30%, a TaKkxe MOryT OTANYaTbCA KPacKu 13 pasHbix napTuii. Mostomy Bo
136exaH1e HeOJHOPOHOCTM OTTEHKOB NPV HaHeCEHMI KPackii PeKOMeHyeTCA CMelliaTb BeCb HeobxoauMblil 1A paboTbi
Matepuan B 60NbLION eMKOCTM Nepef} ero HaHeCeHVIeM Ha NOBEPXHOCTb.

MPUMEYAHVE: LiseTa, npuBefieHHble B KaTanore, Nofy4eHbl MyTem HaHeCeHNA pacnbiieHrem.

POLISTOF, ortamlari kromatik boya ve doku arasindaki sinirlarda yeni bir nitelik ile kaplar.
Kadifemsi veya jeans doku estetigi etkili i¢ mekanlar igin kullanilan su bazli bir boyadir.
Gelismis teknolojiler ile gerceklestirilen POLISTOF, emniyet, dayaniklilik ve yikanabilirlik 6zellikleri
sunar. Ayrica bu iriin, ortamlari saf zerafetlerinden dolayi, uygulandigi zaman, belli kilacak sekilde, i¢
mekanlar icin yeni déseme ¢éziimleri sunmak amaciyla tasarlanmistir.
YUZEY HAZIRLAMA:
Eski Yiizeyler. Eski yapismayan ve soyulan boyayi ¢ikarin, ardindan su ve uygun bir sabunla yikayin.
Sonrasinda, yiizeyi onarmak icin dolgu kullanin. Kurudugunda, zimparalayin. Ardindan yalnizca dol-
gulu kisimlara PRIMER 400 uygulayin. 20°C'de 4 saatten sonra bir kat suyla %10 - 20 seyreltilmis
PRIMER 400 renkli ekleyin. Bununla birlikte, ylizeyler temizse ve soyulmuyorsa, bir kat %10 - 20 seyrel-
tilmis PRIMER 400 uygulayin. 20°C'de 4 saatten sonra POLISTOF uygulamayla devam edin.
Yeni Yiizeyler. Yiizeyi onarmak icin bir dolgu kullanin. Kurudugunda, zimparalayin ve yalnizca dolgu-
lu yiizeylere PRIMER 400 uygulayin. 20°C'de 4 saatten sonra bir kat suyla %10 - 20 seyreltilmis PRIMER
400 renkli ekleyin. 20°C'de 4 saatten sonra POLISTOF uygulamayla devam edin.
Not: PRIMER 400, jeans Doku Efekti haricindeki tiim efektler icin, COLORI' renklendirme macunlari
veya VALCLONE Dagitim Sistemi kullanilarak POLISTOF'unkine benzer bir gélgeyle renklendirilme-
lidir.
POLISTOF’UN TATBIKi:
1) Kadifemsi Doku Etkisi: POLISTOF'u PV 95 Silindiri, veya sprey tabancasiyla veya KOD 43 Firca
ile tatbik ediniz. Silindir veya Fircali uygulama icin, burusma olusumunu onleyerek destek tizerinde
Grlini homojen olarak dagitmaya calisiniz. Baslanan duvari dikey son gecis ile kesintisiz olarak ta-
mamlayarak, silindirlemeleri veya firca darbeleri ile sik sik capraz gizgiler ciziniz. 20°C'de yaklasik 6
- 8 saat sonra, yukarida anlatildigi sekillerde POLISTOF'un ikinci katinin tatbik edilmesi ile isleme de-
vam ediniz. POLISTOF'u Spreyli tatbik etmek icin, tirinii yaklasik % 10 su ile seyreltiniz. Ust depolu,
2,5 mm. capindaki ptiskiirtme memesine, 3/5'lik bir atmosfer basincina sahip ve destekten 30 - 50
cm'lik bir mesafeden bir piiskiirtme aygiti kullaniniz. POLISTOF'un ilk katini yatay yonde tatbik edip,
20°C'de yaklasik 6 - 8 saat sonra ayni destekte boyayi standart hale getirerek dikey yonde ikinci kati
uygulayiniz.
2) L50 ile Kadifemsi Doku Etkisi: L50 Col. 301 Grintnl herhangi bir POLISTOF rengine ekleyiniz
ve sadece Silindirli veya Spreyli ve Kadifemsi Doku Etkisinin ayni uygulama teknigi ile yapilabilen
uygulama ile isleme devam etmeden 6nce iyice karistiriniz.
3) Sadece kiigiik yiizeyler icin Jeans Doku Etkisi: herhangi bir POLISTOF rengine, FINISHV 16 ve
SU ekleyiniz ve iyice karistiriniz. Daha sonra homojen olarak dagitmaya calisarak KOD 43 Fircasi ile
bir kat mix Jeans tatbik ediniz ve hemen sonra Fircayi ok bastirarak geciniz fakat bu sefer bir katta
Dikey Jeans Etkisi elde etmek icin yukaridan asagiya dogru veya tam tersine boyasiz gegis yapiniz.
20°C'de 3 - 4 saat sonra, her zaman KOD 43 Firca ile, tek sekilde ikinci mix Jeans katini tatbik ediniz
ve yeniden Fircayi boyasiz olarak ¢ok bastirarak yeniden geginiz fakat bu sefer Capraz Jeans Etkisini
gerceklestirmek icin (iki katli) soldan saga veya tam tersine gegis yapiniz.
NOT: Bu Efekt, uygulamanin {riinii kurutmamak iin kesintiler olmadan tamamlanmasi gerektigi 1s-
lak mix Jeans ile gerceklestirilmelidir. Dokmek ve mix Jeans'in tiim trtnlerini iyice karistirmak icin cok
buyik bir kap kullaniniz.
KORUYUCU MADDE: Temasa ve asinmaya maruz kalan tim yiizeyler tizerinde Roller PV95 veya firca
ile FINISHV 16 su bazl akrilik koruyucudan bir veya daha fazla kat kullaniimasi tavsiye edilir. FINISHV 16
yuzeyleri korur ve sadece su ile degil ayni zamanda genel temizlik malzemeleri ile de yikanabilir kilar.
TEKNIK VERILER:
Seyreltme: PRIMER 400, %10 - 20 oranda; POLISTOF ve FINISH V 16 kullanima hazirdir.
Randiman: PRIMER 400 - Yiizeyin emiciligine bagli olarak 11 - 12 metrekare basina yaklasik 1 litre.
POLISTOF Kadifemsi Doku Efekti ve L50 ile Kadifemsi Doku Efekti: 3,5 - 4 m? icin 1 litre, iki kat.
POLISTOF, bir kat Jeans Doku Efekti: 12 - 14 m?icin 1 litre. 4 - 5 metrekare icin 1 litre.
FINISHV 16, her kat icin 16 - 18 metrekare basina yaklasik 1 litre.
Ambalajlar: POLISTOF 1 - 5 litrelik paketlerde, PRIMER 400 ise 0,750 - 2,5 - 5 litrelik paketlerde su-
nulur; L50 Col. 301 GriinG 100 ml - 500 ml'lik paketlerde mevcuttur; FINISHV 16, 250 ml'lik - 1 litrelik
ambalajlarda mevcuttur.
Uygulama derecesi: +5°C'nin iizerinde ve +30°C'nin altinda.
Kuruma: tozsuz, 20°C'de yaklasik 2 saat sonra. 20°C'de yaklasik 8 saat sonra kuru. Ortam sicakligina
bagl olarak 24 saat sonra sertlesir.
Direng: tamamen sertlestikten sonra, suya, koti havaya, carpmaya ve genel asinmalara karsi iyi bir
direng saglayan elastik bir zar birakir.
Yikanabilirl ulamadan 15 giin sonra su ve genel temizlik malzemeleri ile.
uile.
Saklama: +5°C'nin tizerindeki ve +30°C'nin altindaki sicaklik derecesinde, kullanimdan sonra da,
sikica kapali kutuda.
Dayanikhlik: Sikica kapatilmis ve hig acilmamis ambalajlarda yaklasik 2 sene.
OZEL GUVENLIK KURALLARI: Cilt ile dogrudan temas etmesinden kagininiz, gdzlerinizi ve yiiziiniizii
koruyunuz, temas etmesi halinde, derhal bol su ile yikayiniz ve tibbi yardim cagiriniz. Ekipmanlar, asla
akan suda, dusta, v.s. ylkanmamalidirlar.
KULLANICI iCiN UYARILAR: Yukarida aktarilan bilgiler, dogru ve tamdir. Kontroliimiiz altindaki
kullanim sartlari olmadigi zaman, verilen tavsiyeler ve 6nerilerden hicbir sorumluluk kabul et-
memekteyiz. Elde edilen dekoratif efektleri stirekli olarak kontrol ederek dekorasyon islemini ta-
mamladiktan sonra, POLISTOF neme, islya, havalandirmaya ve uygulama sekline gére reaksiyon
gosteren ozel reginelerden ve dogal triinlerden olustugundan dolayi, kusursuz basariyr kontrol
etmek amaciyla kiiguk bir duvar tzerine tam uygulama devresini yerine getirmeniz tavsiye edilir.
Her calisma, kendi 6zellestirmesini elde edecektir. Renkler, kataloga gore %20'den %30'a kadar bir
bélim ile digeri arasinda farkliliklar gésterebilir. Bu durumda, renk ve gergeklestirilen uygulama far-
kliliklarini dnlemek amaciyla, uygulamaya baslamadan 6nce biiytik bir kap icerisinde tiim malzemeyi
karstirmak gerekmektedir.
NOT: Bu katalogun renkleri sprey tabancasi ile olusturulmustur.

To POLISTOF mpoadidel aToug xwpoug pia véa aioBnon, oTa 6pia TG XPWHATIKIG Pag@rg Kat Tou UAoHaTog,.
Eivat éva ubpdxpwa ECWTEPIKWY XWPWV UE aloBNTIKG amotéleapa PENoUTE uAapaTog 1y updapatog jeans. To
POLISTOF, 8eSopiévou oTt mapdyeTat pe mpowBnuEveg TexVoNoyieg, TPOGPEPE! AOPANEID, avToyT kat SEKTIKOTNTA MAUGTHATOC.
AKOpN, T0 Mpoidv auto emvorBnke yia va Swoet véeg NoeI SIaKGOpNONG ECWTEPIKWY XWPWY, WOTE Va KABIOTA TOUE XWPOUG,
UeTa TV emeepyacia Toug, anapduAoug e Ty SIaKPITIKK ToUG Koot Ta.
MPOETOIMAZIA TOY YMOZTPQMATOX.
Nakia Yrootpwpata. Agaipéote Tig mahiéq amokoMnpéveg kat 6oBpég Bagég petd mhovete pe vepo kat katd\na aarmolvia.
AxoloUBwg, aTokdpete katdMnha v mipog emefepyaoia empdvela. Otav oTeyvwael, TpiTe Le yuahoxapto. Metd epappoate
70 PRIMER 400 pévo ota otokapiapéva pépn. Meta amé nepinou 4 wpeg oe 20°C mepdate éva yépt PRIMER 400 xpwuatiotd
Kl apaiwpévo 10 - 20% pe vepd. Av, avTiBeTa, ol emAvele eivat uyteic kat o1 oabpéc, mepdaTe yia kahuyn éva PRIMER 400
XPWHATIOTO Kat apaiwpiévo 10 - 20% pie vepd. Metd amd 4 wpeg atoug 20°C, mpoxwprioTe oty epappioyr Tou POLISTOF.
Néa Ymootpwpata. ITokapete kataMnAa v mpog eneepyacia empdavel. MOMG aTeyvwael, TPIYTE pe YuaAdxXapTo Kat
nepaote 1o PRIMER 400 pévo ota atokapiopéva pépn. Meta and mepimou 4 wpeg oe 20°C mepdote éva xépt PRIMER 400
XPWHATIOTO Kat apatwpévo 10 - 20% pe vepd. Meta amd AMeg 4 wpeg atoug 20°C, mpoxwprote oty gappoyr Tou POLISTOF.
ZHMEIQEH: yia 6ha ta Eé ektoc amd 1o Eé liv upaopatog, To PRIMER 400 ypwparti(eTal o€ T6V0 Mapouolo Vi EKeivo Tou
POLISTOF pe xowotikéc maotec COLORI' pe To Xpwpatopetpikd Zuotnua VALCLONE.
EOAPMOTH TOY POLISTOF.
1) Anrotéeopia Behouté Yo ¢: mepdote 10 POLISTOF e to Pohd PV 95 1y wekdovtag ry pe v Matpdyya COD. 43.
Ta TV €@appoyn pe poNd 1} mvého TpooabrioTe va amAWOETE OHOIOMOPYA TO TIPOIGV OTO UMIOOTPWHA AMTOPEVYOVTAS TO
OXNHaTIoNO «paBdwoewv». Na mepvdte, ouyvd, oTaupwtd To PoNd 1 To TVEAO Kal HE TO TEAEUTAIO TEPOCHA KATAKOPURA,
Tehewvovtag, Xwpic dlakor, Tov Toiyo mou §exvrioate.  Metd amd mepimou 6 - 8 wpeg otoug 20°C, MpoywprioTe GV
epappoyr Tou Sedtepou eptot POLISTOF e tov iSio Tpdro mou meptypdgeTal mapandvw.
T v egappioyr Tou POLISTOF pe Yekaopo, apaiaTe To mPoidv e mepimou 10% vepd. XpnolpomolroTe éva moToN e
peCepPoudp emavw, akpopUoto SapETpou 2,5 mm, pe mieon 3/5 aTpOOPaIPES Kat Ot pia amdotaon 30 - 50 cm ané To
undoTpwpia. Mepdote To mpwro xépt Tou POLISTOF opt{dvTia Kat petd amd mepimou 6 - 8 wpeg aToug 20°C, mepdaTe To Seltepo
XEP! KATAKOPUQT, KABIOTWVTAC OHOIOLOPPN TV AMGXPWON OTO (10 TO UMOOTPWHA.
2) Anotéeopa Behouté Yoaop pe L50: npooeam 150 Col. 301 o€ omolodrjmote xpwpa POLISTOF kat C(VClplETE Kahd
TIPV TIPOXWPIOETE GTNV EQAPHOYI, TIOU HMOPE vat yivel HOvo e PoAG r pe Wekaopo kat pe T iSia Texviki mou epappooTtnke
yia 1o Artoté\eapia Behouté Ypdopatog.
3) Amroté)eapia Yopdapatog Jeans Povo yia piKpé emAveleg: mpoobéate, oe omolodrote xpwua POLISTOF, To FINISH V
16, 70 NEPO kat avapi€te kahd. Metd mepdote éva xépt mix Jeans pe v Matpdyya COD. 43 mpoomaBwvtag va To amwoete
OLOIOHOPQT KAl APESUIG LETA EPAOTE pE TIONY Tii€on To mvéAo, AN T POpA aUTH XWPIG Vol EXEL XPWHa, amd TIAVW TIPOG Ta
KaTw 1} avTioTPOQA, Yia va ETUXETE To AToTéNeapia Jeans Katakopugo e éva yépl.
Meta amo 3 - 4 wpeg o€ 20°C mepdoTe, mavta pe v Matpoyya COD. 43, éva Seltepo xépt mix Jeans ki auto opolopopga
Kat MEPAOTE €K véou pe TOND Tiiean v Matpdyya, xwpic va éxel xpwua, aMa T @opd autr amd Se€id mpog aplotepd 1y
avtioTpoa, yia va MeTUyETe To Amotéleapia Jeans ETavpwd (oe SUo xépia).
IHMEIQZH: To Amotéheopia autod mpaypaTtomole(tal P To mix Jeans Bpeypévo omoTe n e@appoyr oNoKANPWVETal Xwpig
SIOKOTIEC Yial Vet HIn) OTEYVWOEL TO TIPOIGV. Xpnatpomoiate éva Soxeio peyahiTepo yia va XUOETE Kal va avapli¢ete Kahd Oha
TaMPOI6VTaA TOU Mix Jeans.
NPOXTATEYTIKO:
TuoTriveral n xprion evog 1 EpIGaOTEPWV XePIV, e PONd PV 95 1y mvého, Tou akpulikou pe vepo mpoatateutikoy FINISHV 16,
0€ ONEG TI EMQAVELES TTOU UIOKeWTaL OF enag Kat @Bopd. To FINISH V 16 mpoaTateve Ti¢ em@Aveleg kat Ti¢ KaBioTd SekTikég
TAUGIUATOG, OX! HOVO e VEPG, OANA Kall € KOIVG aMopPUMAVTIKG.
TEXNIKA ZTOIXEIA:
Apaiwon: To PRIMER 400 apaicvetar 10 - 20% pie vepo, kat POLISTOF FINISH V 16 ivat étoipo yia yprion.
An6doan: To PRIVER 400 mepimou Nitpa 1 yia 11 - 12 m? éva yépt kaAuyng e Baon Ty anoppdenon Tou UMOOTPWHATOG,
POLISTOF Amoté\eopia Behouté Yoaopatog, Anotéheapa Behouté Yodoparto kat Aotéheapia Behouté Yodopato e L50:
Ntpo 1avd 3,5 -4 m? yia 8Uo xépia.
POLISTOF Anotéheopia Yodopatoc Jeans i éva yépt: Ntpo 1 avé 12- 14 m?,
POLISTOF AmotéNeapia Yodopartog Jeans pe 800 yépia: Atpo 1 avdi4-5 m?2
FINISHV 16 nepimou Mtpo 1 avd 16 - 18 m? éva yépt.
Zuokevaaieg: 10 POLISTOF eivat SlaBéoio o€ ouokeuaoieg Nitpwv 1 - Mitpwv 5. To PRIMER 400 mapéyetat oe Guokevaoieg
Aitpwv 0,750 - Nitpwv 2,5 - Aitpwv 5. To mpoidv L50 Col. 301 eivar Stabéoipo og 0,100 - 0,500 Aitpa. To FINISH V 16 eivat oe
0Ouokevaoieg Twv 0,250 - 1 Nitpwv.
OgppoKpacia TG EQappoyAg: peyahitepn Twv +5°C Kat LikpoTepn Twv +30°C.
ZRpavon: anouaia oKOVNG META amd mepimou 2 wpeg oe 20°C. ZTeyvo HeTd amd 8 wpeg og 20°C. TkAnpaivel HETa amd 24 wpeg
avahoya pe T Beppokpacia Tou mepIBAAovTOC.
Avroy: petd v mrpn okApuvon, mapapiével pia E\aoTikiy HepBpavi mou apéxel pia Kohr avBeKTIKOTNTa 0T0 VEPD, GV
KOKOKallpia, 0Ta XTUTmaTa Kat Ta cuvrBn ydapaipata.
AekTikOTNTA MAVOTPATOG: i VEPO KAl KOIVA AOPPUTIAVTIKA HETA amd 15 NuéPES amd T EQApHOYH.
KaBapiapdg epyaheiwv: pe vepo.
Matiipnon: o€ KaAd KAEloTo PeTaMIKO Soyeio, akdpn Kau petd ) xprian, o Beppokpacia peyalitepn Twv +5°C Kat
UKpOTEPN Twv +30°C.
Z1aBepoTnTa: 2 £ MEPITOU O€ OUOKEVODTEC EPUNTIKA KAEIOTEG Kall TTOTE QVOIXTEG,
EIAIKOI KANONEZ AZQANEIAL:
Aro@UyeTe TV Guean €MAQN e To P, TPOOTATEVOTE Ta JATIA KAl TO POGWTIO, OE TEPITTWON EMaQRC, MUBEiTe apéowg
Kall pe pBovo vepd kat oupBouleuTeite To yiatpo. O eEomiiopog Sev TpEmel va TAEVETaL OE TPEXOUEVO VEPD, PPEATIC, KNTT.
MAHPOMOPIEZ MA TO XPHETH:
Ot avwrépw minpogopie eivar akpiBeic kat epmeploTatwpéves. QOTO00, PN OVTag 0l GUVBNKES Xpnatpomoinang umo Tov
Gueao ENeyxo Hag, amomoloUpaoTe KABE EuBUVNG yia TIC TapexXOHeves GUMBOUNEG kal TIC UMOSEICEIC. TUGTHAVETAI VOl EKTENETETE
Tov Ajpn KUKAO OE pial MIKpr) EM@QAVELD TOiXOU Yia va SIOMOTWOETE TV TENEID EMTUYil OMOTE HETA VO OUVEYIOETE ME T
SlaKoopNGN EAEyXOVTAG OUVEXWS Ta EMTUYXAVOpEVa SlakoopnTika amoteNéopara, enetdy To POLISTOF amoteheitar and
QUOIKG TIPOIGVTa Kal EIBIKEG pNTiveg mou avTiGpolv avdoya pe TV uypasia, T BepUOTNTa, TV agPIOHO Kat e Bdon Tov
TPOMO EQappoyNc. ZuVema KaBe epyacia amoktd Ty Sikr T (tarrepdtTa. Ot amoypwoel umope va molkilowy, o€ axéon
Je Tov Katdhoyo, amod 20% éwg 30% kabug kat 1) pia maptida amd Ty M. Ze pia TéTola TEImTWOn, yia va anogeuxBoiv
amokNGEIG PWHATOG 0TV ONOKAPWON TNG EQPHOYNG, TTLV apYioETe TV epappioyr Ba mpénel va avapli§ete 6Mo 1o UNKO
0 éval peyaho Soxeio.
THMEIQZH: Ot Bagé Tou mapdvTog Katahdyou éxouv SnpioupynOei pe Pekaopo.
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